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Resumen 

A pesar de que se sintetizaron por primera vez hace más de 50 años, aún no ha si

do posible hallar una teoría satisfactoria de los materiales ferroeléctricos relaxores que 

abarque todas sus escalas características de energía y la amplia región donde presen

tan fluctuaciones térmicas y cuánticas. Sin embargo se ha postulado que un elemento 

central en la discusión de los ferroelectricos relaxores es el efecto de los campos eléctri

cos aleatorios surgidos debido al desorden composicional en las transiciones de fase. 

De manera que en este trabajo se van a estudiar los efectos de los campos eléctricos 

aleatorios cúbicos en las inestabilidades de la estructura que normalmente conllevan a 

una transición ferroeléctrica y se va a demostrar que, empleando un modelo micros

cópico con una solución variacional, que incluso una cantidad mínima de desorden 

composicional puede impedir el desarrollo de un orden de largo alcance e imponer un 

estado de campos aleatorios. En este estado, el efecto combinado de las fuerzas eléc

tricas dipolares y el desorden composiconal produce funciones de correlación para la 

polarización eléctrica que son anisótropas y dependientes de una función de potencias. 

También se puede demostrar que bajo la aplicación de un campo eléctrico que sea lo 

suficientemente intenso, se pueden inducir en los ferroeléctricos relaxores una transi

ción de fase de primer orden, hasta que se llega a un punto crítico. Nuestro modelo se 

basa en el conocido sistema de PbMg1¡ 3Nb2¡303-PbTi03, pero puede ser aplicable a 

otros ferroeléctricos relaxores. 
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Abstract 

Even though relaxor ferroelectrics were synthesized for the first time more than 50 

years ago, it has not yet been possible to find a satisfactory theory that encornpasses 

all of their characteristic energy scales and their broad region of fluctuations. Never

theless, it has been norninated that a central question in the discussion of relaxors is 

the effect of randorn electric fields originated by cornpositional disorder on the ferro

electric transition. So, in this work we are going to study the effects of quenched cubic 

randorn electric fields on the lattice instabilities that lead to a ferroelectric transition 

and show that, within a rnicroscopic rnodel and a statistical rnechanical solution, even 

weak cornpositional disorder can prohibit the developrnent of long-range order and 

that a randorn field state is irnposed. In this state, the cornbined effect of their char

acteristic dipole forces and their inherent charge disorder produces anisotropic and 

power-law polarization correlation functions. It can also be shown that upon applica

tion of strong enough electric fields, first-order transitions can be induced and end ata 

critica! point. Our rnodel is based on the well known PbMg113Nb2¡ 303-PbTi03, but it 

can be suitable for other relaxor systerns. 
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[I Tema de Estudio 
En esta tesis se propone un modelo Hamiltoniano y una solución aproximada para 

estudiar las propiedades termodinámicas inusuales de los materiales ferroeléctricos 

relaxores. El modelo se basa en la teoría estándar de materiales ferroeléctricos en per

ovskitas cúbicas incorporando el desorden composicional. A diferencia de lo obser

vado en ferroeléctricos comunes donde ocurre una transición de fase paraeléctrica

ferroeléctrica, este modelo encontró que el efecto combinado de las fuerzas dipolares 

y los campos aleatorios inducen fluctuaciones en la polarización que destruyen el or

den ferroeléctrico para valores de desorden arbitrariamente pequeños. También se de

muestra que un orden ferroeléctrico de largo alcance puede ser alcanzado aplicando 

un campo eléctrico externo lo suficientemente fuerte hasta alcanzar un punto crítico. 
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rl Introducción 
2.1 Antecedentes 

Los materiales ferroeléctricos son aquellos que pueden exhibir una polarización espon

tánea y reversible mediante la aplicación de un campo eléctrico externo. La mayoría 

de las veces la polarización se produce debido al reordenamiento de los átomos e iones 

en la estructura cristalina, además presentan una transición de fase de un estado fer

roeléctrico a un estado paraeléctrico con una estructura altamente simétrica y sin po

larización. Esta transición, donde se da un rompimiento de simetría, puede ser descrita 

mediante una teoría de Landau donde la polarización es el parámetro de orden, y con

lleva a la predicción de que su susceptibilidad dieléctrica debe divergir en el punto de 

transición. Debido a la necesidad de materiales con constantes dieléctricas altas, los 

ferroeléctricos han sido estudiados para aplicaciones de semiconductores y memorias 

no volátiles [19]. 

Los materiales relaxores son interesantes por sus propiedades inusuales que todavía 

no han sido completamente comprendidas, y por sus aplicaciones tecnológicas. Su 

comportamiento es similar al de los materiales ferroeléctricos convencionales en el rég

imen a altas temperaturas, en el que su susceptibilidad eléctrica x se comporta según 

la ley de Curie-Weiss [58]. 

Ccw x= , 
T-Tcw 

(2.1) 

donde Ccw es la constante de Curie y Tcw la temperatura de Curie. Sin embargo, 

debajo de cierto valor de temperatura llamado la temperatura de Burns TB el com

portamiento de los materiales relaxores se desvía del predicho por la ley de Curie

Weiss y muestran un pico ancho en la parte real de la susceptibilidad que es función 

de la temperatura, tal que existe un valor de temperatura Tm donde el pico alcanza 

su máximo como se muestra en la figura 2.1 para un relaxor representativo como el 

Pb(Mg1¡3Nb2¡3)Ü3 (PMN). Al aumentar el valor de la frecuencia con que se estudia el 

material, T m se vuelve mayor [7]. La susceptibilidad de un material relaxor se caracter

iza por presentar un pico que es ancho y no demasiado puntiagudo en un gráfico con 
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respecto a la temperatura. 

Desde la década de 1980 una de las principales razones por las que los materiales 

relaxores han recibido un continuo interés ha sido por sus coeficientes piezoeléctricos 

altos y constantes dieléctricas grandes en un amplio rango de temperaturas. Han de

mostrado ser útiles para fabricar medios dieléctricos en capacitores de cerámica [19]. 

"1 PMN 2.5 
15.0 ---l.•• • 102 Hz 2.0 C") 11 \ • 103 Hz 

C") 

IJ \\ • 105Hz 
1 

o ~ 1.5 o 
10.0 ' : T""" 

T""" . 1: • 109 Hz 
t.u ·. ;: A ... 1.0 í 

5.0 "· /j ..... . - T- 41 0 K t.u 

.. .. "' . 1.2xfü5 K .... , .. : 0.5 .. . ·' . . ·: ... ... .. 
200 300 400 500 600 700 

T[K] 

Figure 2.1: Susceptibilidad eléctrica€ y su inversa, como función de la temperatura para el PMN, 
para varios valores de frecuencia. La linea continua es el comportamiento descrito por la ley de 
Curie-Weiss. Figura elaborada con los datos de [46] . 

A pesar de que los materiales relaxores fueron sintetizados por primera vez desde la 

década de 1950 [53], [47], y de que han sido objeto de estudios tanto teóricos[41], [57], 

[22], [56], [1] y [37], como experimentales [2], [11], [39], [15], [30], [36], [36], [59], no 

ha sido posible construir una teoría que explique satisfactoriamente todas estas fluc

tuaciones en un rango ancho de temperaturas, y que involucre todas estas escalas de 

temperatura [19]. Existe un consenso de ~ue el comportamiento de los materiales re

laxores se puede explicar con el desorden composicional y los campos aleatorios (CAs). 

A pesar de esto, hasta la fecha los únicos modelos que se han hecho para estudiar CAs 

han sido para sistemas magnéticos, donde la fuerza relevante es de intercambio y el 

parámetro de orden es la magnetización, a diferencia de los sistemas ferroeléctricos, 

cuya fuerza relevante es la dipolar y su parámetro de orden es la polarización eléctrica. 

En el contexto de los sistemas magnéticos se han construido modelos como el de 

Imry y Ma basados en la forma en que las energías escalan con el tamaño de los do

minios de magnetización para establecer las condiciones en que es favorable para un 

sistema en su estado base renunciar a un orden de largo alcance en favor de crear do-
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minios de tamaño finito. Sin embargo, este argumento aunque es conveniente para fijar 

ideas no es aplicable para los materiales relaxores. A continuación se va a describir el 

argumento de Imry y Ma. 

2.2 Argumento de lmry y Ma 

Si bien el problema de las transiciones no ha sido muy estudiado para el caso de los 

materiales relaxores, que tienen simetría cúbica, el problema ya ha sido estudiado para 

materiales ferromagnéticos en la contribución de Imry y Ma [32]. Los materiales fer

romagnéticos también pueden presentar CAs, cuando se aplica un campo magnético 

externo a un sistema con momentos magnéticos dispersos, de modo que se produce un 

campo antiferromagnético aleatorio [21]. 

2.2.1 El modelo de lsing con campos magnéticos aleatorios 

Uno de los modelos más usados para describir trancisiones de fase ferromagnéticas es 

el llamado modelo de lsing. Este consiste en un conjunto de espines en presencia de 

un campo h y tiene simetría uniaxial . El Hamiltoniano se suele escribir, 

H = - LJijsisj - Lh¡S¡. (2.2) 
i,j i 

En donde, el primer término es la energía asociada a la interacción de los espines 

vecinos, con J¡j (o simplemente J) las constantes de interacción entre los espines S ubi

cados en los sitios i, j. Cuando J > O hay una interacción ferromagnética que tiende a 

alinear los espines, cuando J < O la interacción es antiferromagnética. Suponga que en 

la versión bidimensional el sistema consiste en una configuración de espines, donde 

hay una región de espines negativos ( - ) inmersa en un fondo con espines positivos 

(+),como se observa en la figura 2.2. La linea que divide a ambas regiones se llama 

pared de dominio, y en un caso más general de d dimensiones, una región delimitada 

por una longitud característica L tendría un volumen generalizado proporcional a Lª 

y una superficie caracterizada por una dimensión menos proporcional a Lª-1. La en

ergía asociada a la interacción de espines antiparalelos sería entonces proporcional a la 

superficie de la pared de contacto, del orden de 

E~ 2JLª-1. (2.3) 
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Se nota entonces que en el caso sin desorden, existe una dimensión crítica de = 1 a 

partir de la cual la energía empieza a aumentar con el tamaño de los dominios en lugar 

de disminuir. Hay una transición de fase cuando la dimensión es mayor a l. 

+ + + + + + 

+ + 

+ + 

L 

+ + 

+ + 

L 
+ + + + + + 

Figure 2.2: Sistema de Ising bidimensional. 

Sin embargo, en caso de que exista un CA, este también contribuye a la energía del 

sistema debido al segundo término de la ecuación(2.2). El campo hi es una función 

aleatoria con valor medio nulo h = O y una varianza !:!,. que no es nula. La varianza da 

lugar a fluctuaciones que escalan con el volumen de la región, de modo que !:!,. ,...., L d. 

Ya que la energía asociada a los campos es proporcional a la magnitud del campo, 

entonces la energía asociada al volumen añade una contribución proporcional a Lª12• 

El problema se puede visualizar como dos contribuciones diferentes que compiten 

para dominar la energía total del sistema. Si se toma a !:!,. como la varianza en la dis

tribución de los campos, entonces la energía total tiene que ser una función de L de la 

forma, 

(2.4) 
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Donde· el primer término de 2.2.1 se refiere a la energía asociada al volumen debido a 

los CAs, y el segundo término se refiere a la energía asociada a la pared de los dominios. 

La conveniencia desde el punto de vista energético de crear dominios de espines es 

determinado cuando se establece cual de los dos términos es el que domina la energía. 

Esta puede incluso minimizarse con respecto al número de dimensiones, para obtener 

la ecuación, 

(2.5) 

Con lo que se puede obtener un largo L * en el cual es energéticamente favorable la 

construcción de paredes de dominio a pesar del costo energético asociado al volumen, 

2 

L* ~ (~) r-a (2.6) 

Para ilustrar la importancia de la dimensionalidad en el comportamiento de la en

ergía del sistema, en la figura 2.3, se grafica la energía libre en función del largo L para 

un número de dimensiones d = 1, 2 y 3. Se aprecia que para d = 1 la energía disminuye 

ligeramente en función de del tamaño L, pero para dimensiones mayores o iguales a 2 

la energía aumenta, lo que marca el cambio de fase. 

10 

8 

6 ...., 
jjJ - d=1 

4 - d=2 
- d=3 

2 

o ~ 
o 1 ,2, 3 4 5 

L (a) 

Figure 2.3: Valores de energía en función de el largo L para diferente número d de dimensiones. 
Para este gráfico se usó una razón de /'../ J = 0.2. L se mide en unidades de la constante de 
estructura a. 
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2.2.2 Modelo de Heisenberg con campos aleatorios 

Otro ejemplo se da para sistemas ferromagnéticos de simetría continua con CAs donde 

con argumentos similares se obtiene el importante resultado que la energía asociada 

a las paredes es proporcional a L d-2 pero los dominios todavía tendrán una energía 

del orden de O(Ldf2 ). Un análisis semejante al empleado para el modelo de Ising, 

demuestra que la longitud L * para el caso de simetría continua sería dada con, 

(2/)~ L*~ -
!!!. 

(2.7) 

Por lo que ahora la dimensión crítica sería de = 4. Es decir, no habrán sistemas con 

orden de largo alcance con una dimensión de 3, incluso para los estados base. Desafor

tunadamente, estos resultados han sido difíciles de observar experimentalmente en 

sistemas magnéticos reales [21],[19] con simetría continua, pues la técnica de Aharony 

y Fishman no aplica a sistemas isótropos. 

Este modelo no es aplicable a los materiales relaxores, pues estos son perovskitas, 

con simetría cubica, y la fuerza de largo alcance es dipolar, mientras que en los casos 

considerados por Imry Ma al ser sistemas magnéticos, tienen fuerzas de corto alcance 

de interacción. 

2.3 Justificación 

El argumento de Imry y Ma no es aplicable a los relaxores porque (i) las fuerza dipolar 

que es responsable de la transición ferroeléctrica (FE) es de largo alcance y anisótropa 

y (ii) la simetría del parámetro de order (la polarización) de estos materiales es cúbica. 

Por lo tanto nos vemos en la necesidad de plantear el problema y solucionarlo de 

forma aproximada para estudiar la mecánica estadística de estos materiales. Este es 

el propósito de este trabajo. Así mismo, se pretende extender este formalismo a d

dimensiones para determinar los exponentes y dimensiones críticas. 
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~ Planteamiento del Problema 

3.1 Objetivo General 

l. Estudiar los efectos del desorden composicional en transiciones de fase ferroeléc

tricas. 

3.2 Objetivos Específicos 

l. Desarrollar un modelo Hamiltoniano microscópico con desorden composicional 

para materiales ferroeléctricos relaxores. 

2. Proponer una solución variacional aproximada del modelo Hamiltoniano para 

estudiar las propiedades termodinámicas tales como la polarización, la constante 

dieléctrica, el factor de estructura y las funciones de correlación. 

3. A partir del modelo construir un diagrama de fase que caracterice la variación de 

la temperatura de transición en función del desorden. 
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9 Marco Teórico 

4.1 Ferroelectricidad 

La ferroelectricidad es la capacidad de un material de presentar polarización espon

tánea y reversible mediante la aplicación de un campo eléctrico externo [45]. Los sis

temas ferroeléctricos tienen la propiedad de que pueden cambiar entre dos o más de 

estos estados con la aplicación o eliminación de un campo eléctrico externo. En los 

cristales ferroeléctricos típicos la polarización espontánea puede aparecer corno resul

tado de una transición de fase estructural en donde hay rompimiento de simetría de 

inversión. Para ilustrar la fase cúbica y tetragonal se muestra a una perovskita tradi

cional corno el PbTi03 (PTO) en la figura 4.1. 

Figure 4.1: Fase cúbica y tetragonal del PTO. 

Las propiedades de los ferroeléctricos se deben al hecho de que presentan algún 

conjunto de iones que se mueven en un doble pozo de potencial [50]. A temperaturas 

bajas, todos los iones en una región del sistema se van a alojar en el mismo lado del po

tencial, lo cual constituye un dominio de polarización. Este comportamiento da origen 

a la polarización, que es el dipolo eléctrico neto por unidad de volumen. En presencia 

de un campo lo suficientemente fuerte estos dominios se pueden alinear en la dirección 

del campo. Sin embargo, al aumentar la temperatura, las partículas van a alcanzar la 

energía suficiente para saltar de.un pozo de potencial a otro, de manera que su posición 

promedio va a estar en un punto intermedio. Si la forma del pozo es independiente de 
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la temperatura pero la energía cinética de las partículas crece proporcionalmente a ks T 

las posiciones de los iones van a estar ordenadas debajo de cierta temperatura Te y 

desordenada por encima de esta. Este tipo de transición de fase se denomina de orden

desorden. Si, al contrario, el potencial también es función de la temperatura, puede ser 

el caso en que para un rango de temperaturas bajo en el cual la energía cinética de las 

partículas cambie poco, el potencial cambie de forma de manera tal que los mínimos 

se muevan juntos a su posición inicial y la transición de fase se denomina displaciva 

La figura 4.2 ilustra el ciclo de histéresis para un ferroeléctrico [33]. Al aplicar un 

pequeño campo eléctrico E sobre un ferroeléctrico despolarizado, se va a obtener una 

relación lineal entre E y la polarización P, tal y como se ilustra en el segmento OA 

de la figura. Sin embargo, si la magnitud de E sigue aumentando, más dominios fer

roeléctricos se van a alinear con mayor rapidez hasta que ya no es posible aumentar 

la polarización del sistema, de manera que se llega a la saturación como se ilustra en 

el segmento BC. Al disminuir la magnitud del campo, la polarización va a seguir el 

segmento CD de donde aparece la polarización remanente en la ausencia de un campo 

externo. Para lograr alcanzar una polarización nula es necesario aplicar un campo 

eléctrico en dirección opuesta a la de la polarización hasta alcanzar el punto F, y para 

campos de mayor magnitud es posible revertir la dirección de la polarización como 

sugiere la figura. 

p 

Figure 4.2: Ciclo de histéresis de los ferroeléctricos. Tomado de la referencia [33]. 

Para las sustancias que hacen transiciones del tipo de orden-desorden se encuentra 
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que tienen constantes de Curie-Weiss Ccw del orden de 103K y se puede demostrar que 

este orden de magnitud es el esperado para una sustancia que contiene dipolos con dos 

posiciones de equilibrio que corresponden a diferentes orientaciones del dipolo. Este 

modelo predice una constante dieléctrica e de la forma[33]: 

4n Te "" 3Te 
€=----=---

'Y T-Te T-Te 
(4.1) 

Donde el factor de Lorentz 'Y !:::>!. 
4f y Te es el valor de la temperatura de Curie

Weiss. En el caso de las sustancias displacivas presentan una Ccw del oden de 105 K 

que se explica asumiendo una sustancia con N iones con momento dipolar ex debido 

a un desplazamiento x en un potencial de la forma ax3 + bx4 se tiene una constante 

dieléctrica de la forma [33]: 

4nNe2 a 1 
e= 6k b T- (4.2) 

En la mayoría de los ferroeléctricos se da un cambio de fase desde un estado fer

roeléctrico con múltiples variantes relacionadas con su simetría, a una fase paraeléc

trica no polar, de una sola variante, al incrementar la temperatura [45]. Normalmente, 

la estructura altamente simétrica de referencia corresponde a la estructura cristalográ

fica observada en la fase paraeléctrica. El rompimiento de simetría entre estas dos fases 

corresponde a una transición de segundo orden, que puede ser descrita con la teoría 

de Landau usando a la polarización como el parámetro de orden. Esto conlleva a que 

la constante dieléctrica diverja en el punto de transición. 

Anderson y Cochran demostraron que las transiciones ferroeléctricas se deben a in

estabilidades estructurales [3], [17], [16]. Además, los cristales únicamente son estables 

ante deformaciones si las frecuencias de los modos normales son reales, si son nega

tivas su desplazamiento crece exponencialmente y se vuelve inestable [10]. Cochran 

demostró que los desplazamientos requeridos para transformar la fase paraeléctrica 

de mayor simetría a un estado ferroeléctrico de menor simetría correspondían al au

tovector de un único modo normal en los casos en que las transiciones son de se

gundo orden [50]. Las constantes de fuerzas asociadas a este modo se ablandan a 

medida que la temperatura de transición es alcanzada. En el caso de la ferroelectrici

dad, únicamente el modo transversal óptico (TO) se ablanda debido a una cancelación 
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entre las fuerzas Coulómbicas de largo alcance y las fuerzas de corto alcance entre los 

iones. La relación de Lyddane-Sachs-Teller requiere que la frecuencia del modo TO se 

desvanezca cuando la constante dieléctrica tiene al infinito, lo cual explica la divergen

cia observada experimentalmente[S]. 

2 €Q 2 
WL = -Wy. 

€00 
(4.3) 

Un material relaxor muestra un ciclo más delgado, al remover los campos eléctricos 

externos un pequeño grado de polarización PR permanece en forma de nano dominios 

con orientaciones diversas, tal y como aparece en la fila A de la tabla 4.1. 

4.2 Celda Unitaria de los materiales relaxores con es
tructura de perovskita 

Se van a describir las propiedades del PMN. La celda unitaria es descrita mediante 

la perovskita cúbica cuya fórmula general es AB03 donde A corresponde a un metal 

monovalente, bivalente o trivalente y B es un elemento pentavalente, tetravalente o 

trivalente, respectivamente [33]. La estructura de la perovskita ideal puede tomarse 

como un referente de alta simetría y es la estructura en la fase paraeléctrica de la may

oría de los óxidos ferroeléctricos perovskitas [45]. La celda unitaria se puede visualizar 

colocando al átomo A en la esquina del cubo, el átomo B en el centro y un oxígeno, en 

el centro de cada pared del cubo, como se puede apreciar en la figura 4.3c El desorden 

composicional y los CAs aparecen debido a que los átomos de Mg y Nb se colocan 

aleatoriamente en los sitios B. En el caso de PMN, en la ausencia de un campo externo 

la estructura es cúbica a altas temperaturas del grupo espacial Pmn3m, pero por debajo 

de 200 K se observa una distorsión romboédrica [9]. Convencionalmente el átomo A 

se coloca en la celda unitaria en la posición (0,0,0), el átomo B se coloca en (0.5,0.5,0.5) 

y los oxígenos en las posiciones dadas por la simetría de (0.5,0.5,0). Se ha observado 

que los iones de Pb se encuentran desplazados de su posición en la red, y su desplaza

miento aumenta conforme disminuye la temperatura, tal y como indica la figura 4.4. 

Por encima de la temperatura de Bums, la función de probabilidad tiene sólo un máx

imo y tiene forma similar a la de una gaussiana, mientras que a T = 300K los iones 

de Pb se encuentran uniformemente distribuidos al rededor de una cáscara esférica de 

radio 0.3 Á. Experimentalmente, se encuentra que los ajustes a la curva gaussiana de 
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Table 4.1: Contraste entre las propiedades de los ferroeléctricos normales y los materiales relax
ores. Imágenes obtenidas de [48] y con los datos de [46] y [12]. 
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los iones de Nb o Mg no mejoran si se muevan de sus posiciones de equilibrio en el 

sitio B, por lo que estos deben ser menor a los correspondientes del Pb [19] . 

• 

• ' 
_¡·.:::O 

GOQ 
A B O 

Figure 4.3: La estructura ideal de la perovskita cúbica. Las esferas blancas grandes denotan los 
átomos de oxígeno, las pequeñas y demás esferas oscuras denotan los cationes A y B respectiva
mente. Tomado de [19]. 
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Figure 4.4: Función de densidad de probabilidad de los iones de Pb en PMN. Rpb es el desplaza
miento con respecto a la posición (0,0,0). Tomado de [19]. 

4.3 Diagrama de fase para los materiales relaxores 

Los cambios composicionales del Pb(Mgi¡3Nb2¡3h-xTixÜ3 (PMN-PT) resultan de la 

transformación de la simetría de un estado tetragonal para el PTO puro a la simetría 

rombohédrica observada en para el PMN. Al límite entre ambas fases que ocurre al 



15 

rededor de una concentración de x = 0.35 se le llama el límite de fase morfotrópico 

(MPB). Observaciones recientes muestran que en esta región en realidad se encuentran 

dos fases diferentes, de baja simetría como se muestra en la figura 4.5. Estas fases 

tienen simetrías Cm y Pm monoclínicas. La transformación entre estas dos fases es de 

primer orden y muestra una gran histéresis térmica [52]. 

PMN-xPT 
600 

Powders/Single Xtals: Cubic (Pm3m) 

500 

400 

g 300 
1-

200 
T(P4mm) 

100 Stngle Xtals: 
Metrically Cubic-s 

RIM 
o 

o 10 20 30 40 50 
x[%] 

Figure 4.5: Diagrama .de fase para el PMN-PT, que muestra las simetrías de las diferentes fases. 
Tomado de [38]. 

Nótese, que para cualquier valor de concentración x a altas temperaturas la fase 

es paraeléctrica con estructura cúbica. Para concentraciones por arriba de 0.3 a bajas 

temperaturas la fase es ferroeléctrica. Para concentraciones por debajo de 0.3 a bajas 

temperan.iras se da la fase de relaxor: en promedio tiene simetría cúbica y no hay 

polarización espontánea a menos que se aplique un campo eléctrico lo suficientemente 

intenso. 

La figura 4.6 muestra como cambian los coeficientes piezoeléctricos d33 en función 

de la composición de PMN-PT. Aparecen dos regiones para la constante piezoeléctrica 

en los cristales orientados hacia (110). Nótese que el coeficiente piezoeléctrico es muy 

pequeño para 0.30 < x < 0.35 [25]. 
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Figure 4.6: Coeficientes piezoeléctricos d33 en función de la composición del PMN-PT y la ori
entación. Tomado de [25]. 

4.4 Repaso del trabajo experimental previo: Compara
ción entre ferroeléctricos convencionales y materi
ales relaxores 

4.4.1 Polarización en función de la temperatura 

Como se aprecia en la fila B de la tabla 4.1 para un sistema ferroeléctrico la polarización 

disminuye con la temperatura y desaparece totalmente al llegar a Te. Al contrario, en 

un material relaxor que se encuentra en presencia de un campo eléctrico externo, la 

polarización solo disminuye lentamente con la temperatura, llegando a la temperatura 

de transición dinámica T m, y permanece finita para valores incluso mayores de tem

peratura. 

4.4.2 Constante dieléctrica 

La susceptibilidad dieléctrica de un FE exhibe un pico agudo en tomo a la temperatura 

Te. Para un sólo cristal, puede tener un ancho de unos 10 - 20 K. La respuesta FE es 

independiente de la frecuencia utilizada [48]. En contraste, en los materiales relaxores 

se encuentra un pico muy ancho, y la altura del mismo depende enormemente del 

valor de la frecuencia. A este tipo de pico se le denomina como una transición de fase 

difusa, que es una manifestación de la respuesta similar a la de vidrios dipolares de 

estos materiales. 

Tal y como aparece en la fila C de la tabla. 4.1, en un ferroeléctrico convencional, 
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como el PTO, se muestra que para temperaturas próximas a 770 K € obedece la ley de 

Curie-Weiss con una gran constante de Curie-Weiss (Cew ~ 5.0x105 K) y una temper

atura de Curie-Weiss T ew ~ 770 K. El PTO es paraeléctrico por encima de esta tem

peratura y tiene una estructura cúbica. Para temperaturas por debajo de 715 K El PTO 

se comporta como un ferroeléctrico, y presenta un pico agudo en las inmediaciones de 

los 770 K. La transición es de fase de primer orden, pero no muy pronunciada ya que 

la región de coexistencia de ambas fases es de unas décimas de Kelvin. 

En los ferroeléctricos, ocurre una divergencia en la constante dieléctrica debido a 

una inestabilidad de la red. El modo TO O.yo se ablanda y la red cúbica no polar se 

vuelve inestable debajo de Te El cambio de fase es acompañado por la formación de 

dominios polares macroscópicos. La divergencia de la función de respuesta xo indica 

un cambio en el comportamiento de las funciones de correlación. Para sistemas con 

fuerzas de corto alcance isótropas como en los imanes, es bien conocido que las fun

ciones de correlación cambian de un comportamiento exponencial a uno de potencias 

en Te [24]. Para sistemas con fuerzas de largo alcance anisótropas, las funciones de 

correlación cambian de una ley de potencia a otra distinta. 

Uno de los experimentos más destacables hecho sobre los relaxores, ha sido el de 

medir la constante dieléctrica estática del PMN para observar el comportamiento car

acterístico cuando una muestra es enfriada en presencia y en ausencia de un campo 

eléctrico externo. En la figura 4.7 se muestra la divergencia de los gráficos de la parte 

real de la constante dieléctrica medias en un intervalo de 80 K a 350 K. La constante 

dieléctrica en ausencia de campo €zFe fue medida enfriando una muestra hasta llegar 

a 80 K. Luego se aplicó un campo de E = 245 V/ cm y se calentó la muestra lentamente 

hasta los 350 K. Al llegar a este momento, la muestra fue nuevamente enfriada lenta

mente mientras se medía la constante dieléctrica en presencia del campo €fe hasta los 

80 K. Posteriormente se midió la polarización residual PR mientras la muestra se ca

lentó de nuevo hasta los 350 K [35]. Los resultados obtenidos en esta figura sirvieron 

en su momento para comparar las semejanzas de los relaxores con los sistemas de 

vidrio espín. 

Se observa que una de las propiedades de este relaxor es que su constante dieléctrica 

estática tiende a saturarse conforme la temperatura disminuye, esto quiere decir que 

su valor aumenta conforme disminuye la temperatura, pero tiende a converger a un 
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86000 ------------------. 

Figure 4.7: Dependencia de la constante dieléctrica estática de PMN medida perpendicular al 
plano (001) al ser enfriada en presencia de un campo (O) y en ausencia de uno (O). Además, 
se muestran los valores de una polarización residual PR (e) medida durante un calentamiento. 
Tomado de [35]. 

valor finito cerca del cero absoluto. Este comportamiento claramente es distinto al de 

los ferroeléctricos convencionales, en los cuales la constante dieléctrica diverge en el 

punto de transición FE y es descrita por la ley de Curie-Weiss en la fase paraeléctrica. 

En el caso de los materiales relaxores, el comportamiento de la constante dieléctrica 

cambia en función del campo eléctrico que se aplica al sistema. En la ausencia de un 

campo externo, no hay transición FE a ninguna temperatura, sin embargo, en presencia 

de un campo, hay una transición FE de primer orden, como se muestra en la figura 4.8. 

Se considera primero el comportamiento de los materiales relaxores en la ausencia de 

un campo estático aplicado. 

En la figura 2.1 se muestra la constante dieléctrica € del PMN, en la ausencia de un 

campo eléctrico aplicado. Así, para temperaturas por encima de la de Bums, TN:::::: 620 

K obedece la ley de Curie-Weiss, mostrada con una línea negra, con una gran constante 

de Curie-Weiss Ccw :::::: 1.5x105 K y temperatura de Curie-Weiss Te :::::: 410 K. Debajo 

de TB, €se desvía del comportamiento de la ley de Curie-Weiss y crece conforme la 

temperatura disminuye hasta alcanzar un valor máximo €m para T m, y luego su valor 

empieza a decrecer conforme la temperatura sigue disminuyendo. El valor del pico 

máximo es función de la frecuencia, ya que Tm :::::: 240 K en el rango de m.Hz, y Tm :::::: 380 

K en el rango de GHz [19]. En general, €m decrece y se corre a mayores temperaturas 
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Figure 4.8: Polarización del PMN para varios
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conforme aumenta la frecuencia. Para el PMN, la forma del pico es más ancha que 

para el PTO pues se extiende por cientos de grados Kelvin. Así, la estructura de la red 

siempre es cúbica para cualquier valor de temperatura y no existe un orden FE de largo 

alcance. 

El comportamiento de la constante dieléctrica para los materiales relaxores se puede 

describir convenientemente usando una fórmula de Debye con una ancha distribución 

de tiempos de relajación [18]. 

( ) ( ) 
tQ (o) - tQ ( 00) 

tQ w = tQ 00 + . . 
l+zwT 

(4.4) 

Donde eo(O) es la constante dieléctrica estática (w = O), es decir, en el límite de 

longitudes de onda largas; mientras, eo( oo) es la constante dieléctrica en frecuencias 

ópticas, en el límite de longitudes onda largas, y T es el tiempo de relajación. 

El tiempo de relajación se puede describir mediante la ley de Vogel-Fulcher, 

~ = {w0 exp[- ~f:'._ I!"¡) ], T < T¡ 

oo, T ~ T¡, 
(4.5) 

donde wo es una frecuencia de salto característica, Ea es una energía de activación 

y T¡ es una temperatura de congelación. Para el PMN T = (2nw0)-1 
V'\ 10-11 s, T¡ V'\ 
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255 K y EalkB V-, 750K según [23], que está en un acuerdo razonable con los valores 

experimentales. Dado que en este modelo una escogencia de T¡ = O daría valores de 

frecuencia de salto y energía de activación físicamente inadmisibles, se dice que una 

distribución de Arrhenius no es posible [19]. Así, los largos tiempos de relajación dados 

por la ecuación(4.5) indican que las reorientaciones de los dipolos activadas térmica

mente responsables de la polarización se vuelven más lentas conforme la temperatura 

decrece y se aproxima a T¡ según [8]. 

Los vidrios de espín son sistemas físicos que también tienen un tiempo de relajación 

que se puede describir usando la ley de Volger-Fulcher. Estos consisten en aleaciones 

diluidas con interacciones de intercambio competitivas entre los espines. El parámetro 

de orden de los vidrios de espín describe correlaciones de largo tiempo, en lugar de 

correlaciones de largo alcance espacial [20]. Debido a las semejanzas en el compor

tamiento de los materiales relaxores con los vidrios de espín, se ha propuesto qua la 

desviación con respecto a la ley de Curie-Weiss se debe a las correlaciones entre las 

nano regiones polares (PNRs) [58]. Así, para temperaturas mucho mayores a la de 

Burns, los materiales relaxores cumplen con la ley de Curie-Weiss. Aproximadamente, 

al bajar a una temperatura de V-, 600 K las nano regiones polares empiezan a formarse. 

Permanecen no correlacionadas y dinámicas entre 600 y 400 K. Debajo de 400 K las in

teracciones entre ellas aumentan y forman una fase vidriosa. Así, las propiedades del 

PMN están en acuerdo cualitativo con esta descripción [19]. Sin embargo, la descrip

ción no es completa porque no toma en cuenta la naturaleza del proceso de relajación. 

Una objeción importante a esta descripción es que las fluctuaciones por dispersión 

de neutrones observadas sugieren una transición a un estado con CAs en los materiales 

relaxores, en lugar de un estado vidrioso. Y un estado con CAs no excluye la presencia 

de PNRs. Así, los sistemas con fuerzas isótropas de corto alcance con CAs congela

dos disminuyen su energía libre con respecto al parámetro de orden al separarse en 

estructuras de dominion con correlaciones de corto alcance. 

Posteriormente se procede a describir el comportamiento de los materiales relax

ores en presencia de un campo eléctrico. Una transición FE puede ser producida al 

aplicar un campo eléctrico con una intensidad igual o mayor a 1.7 kV /cm [19], [ 49]. La 

figura 4.9 muestra la dependencia de la constante dieléctrica en función de la temper

atura en tres direcciones diferentes, para muestras de PMN que se calentaron luego de 
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haber sido enfriadas en presencia de un campo eléctrico aplicado en la misma direc

ción. Cerca de los 200 K se observa un pico ancho que es independiente de la frecuencia 

del campo aplicado, y que corresponde con una transición de fase. 
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Figure 4.9: Dependencia de la constante dieléctrica en función de la temperatura para tres direc
ciones diferentes. Tomado de [49]. 

La figura 4.10 muesta la polarización de PMN en función de la temperatura para 

una muestra que fue enfriada en presencia de un campo de 10 kV /cm a 183 K de 

temperatura. Por debajo de los 210 K la polarización baja muy poco al aumentar la 

temperatura. Sin embargo, después de T¡ sigue persistiendo una polarización finita 

para ciclos de histéresis bien definidos [61] como los que se observan en la figura 4.11. 

La estructura es romboédrica en la fase ferroeléctrica. Para campos aplicados en las 

direcciones [111], [110] y [100], la polarización es mayor a lo largo de la dirección [111]. 

Las fluctuaciones en los materiales relaxores son anchas en su rango de temperat

uras y exhiben varias escalas diferentes. Se encuentra la temperatura de Burns que 

marca el punto en el cual se desvía de la temperatura de Curie, la temperatura T m 

en la que la constante dieléctrica es máxima, y la temperatura T¡ e en la cual se da la 

transición FE de primer orden en presencia de un campo eléctrico. 
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Figure 4.10: Polarización macroscópica en función de la temperatura. Se nota que la polarización 
sigue siendo positiva aún después de T¡. Tomado de [61]. 

4.4.3 Dinámica de fonones y modos blandos 

En la teoría de Landau, dado que dos fases con diferente simetría de un sistema tienen 

que tener el mismo estado termodinámico, la simetría de una fase tiene que ser mayor 

que la de la otra [14]. Para que un material ferroeléctrico pueda mostrar polarización 

espontánea, debe mostrar una estructura no centrosimétrica, es decir con simetría rota, 

en condiciones de equilibrio [45]. Por encima del punto crítico la estructura se vuelve 

centrosimétrica y adquiere un punto de inversión. Así, la estructura de la red se vuelve 

inestable cuando sucede que al menos un modo normal se vuelve inestable, es decir, 

que su frecuencia se vuelva imaginaria [10]. A estos modos se les llama modos blan

dos, y en el caso de los ferroeléctricos, corresponden a modos TO de zona centro. Las 

fuerzas anarmónicas estabilizan estos modos por encima del punto crítico. 

Para temperaturas mayores a TB, cuando los materiales relaxores obedecen la ley 

de Curie-Weiss, estos se comportan como ferroeléctricos convencionales displacivos 

en su fase no polar en virtud de que (i) son descritos por una red perovskita con celda 

unitaria cúbica; y su susceptibilidad dieléctrica depende de constantes de Curie-Weiss 

grandes. Esto sugiere que el comportamiento de los materiales relaxores cerca de la 

temperatura de Burns puede ser entendido en términos de la dinámica de la estructura 
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Figure 4.11: Dependencia de la polarización con respecto al campo eléctrico para 3 direcciones 
diferentes. Se presentan ciclos bien definidos de histéresis por debajo de 200 K. Tomado de [49J. 

y los modos blandos en presencia de un desorden composicional intenso. Por lo que se 

compara las dinámicas de estructura de los ferroeléctricos convencionales displacivos 

con la de los materiales relaxores. 

La energía del modo blando en q - O, 1iwo se espera que obedezca la siguiente 

relación, 

(1iwo)2 =A¡ (T - Te)- (4.6) 

Existe cierta dificultad en medir la energía del modo blando con precisión. El grupo 

de neutrones que corresponden al caso q = O es muy amplio, y solo se encuentra 

razonablemente bien definido para temperaturas mayores a 775 ºC. El modo óptico 

en q = O no puede ser claramente separado del fondo debido a los fonones acústicos 

de baja energía a altas temperaturas. Una forma de de deducir 1iw0 es mediante la 

relación, 

(4.7) 

donde tX es una constante independiente de la temperatura y jqj = LA=x,y,z qx_. El 

resultado se muestra en la figura 4.12. La ley de Curie-Weiss es obedecida con val

ores de Te = 440ºC y A¡ = 0.13(± 0.03) meV2 !°C, que está de acuerdo con los datos 

experimentales. 

Es posible obtener información experimentalmente acerca del movimiento vibra-
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Figure 4.12: Energía del modo blando ñwo como función de la temperatura. Los círculos rellenos 
representan puntos dados por extrapolación, y los huecos son resultados experimentales. Tomado 
de [51]. 

cional por métodos de difracción de neutrones, porque la dispersión de un rayo in

cidente que resulta de la excitación de un único fonón es proporcional al cuadrado 

del factor de estructura inelástico que involucra los vectores de polarización del fonón 

[29, 27]. La estructura de las perovskitas tiene tres modos de zona central triplemente 

degenerados. En todos ellos, los iones vibran a lo largo del momento dipolar, sea esta 

dirección el eje z. El modo Last, corresponde a la oscilación de los cationes A con re

specto a el octaedro B06. En el modo Slater, mientras que el esqueleto de 06 permanece 

rígido, hay oscilaciones mutuas entre B y 06. El modo restante corresponde a la de

formación del octaedro de 06, y se conoce como el modo de Axe [31]. Véase la figura 

4.13 

Para temperaturas mucho mayores que TB, los fonones de PMN se espera que se 

comporten de manera similar a como lo hacen en otros ferroeléctricos, que ya han sido 

extensivamente estudiados [19], aunque influenciados por los efectos del acople de 

efectos anarmónicos. Sin embargo, los fonones difieren para temperaturas por debajo 
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(a) (b) (e) 

Figure 4.13: Los modos normales de (a) Slater, (b)Last y (e) Axe. Tomado de [31]. 

de la de Bums, y por encima de la temp~ratura de la transición inducida, donde los 

datos experimentales muestran el efecto de cascada. Este nombre se debe a una porción 

de la curva de dispersión donde hay una pendiente casi vertical. 

4.5 Repaso del trabajo teórico previo en materiales re
laxores 

En [27] se desarrolló un modelo para materiales relaxores basado en la teoría de fer

roeléctricos puros que incluía la presencia de fuerzas dipolares y fuerzas armónicas y 

anarmónicas, así como la presencia de un desorden congelado acoplado linealmente 

a los modos críticos, utilizando un modelo variacional desarrollado en [26]. Normal

mente, un material PE puede ser descrito satisfactoriamente mediante teorías de campo 

medio de Landau, donde no aparecen fluctuaciones ferroeléctricas. Pero se encontró 

que cuando las fuerzas dipolares actúan junto a los CAs las fluctuaciones se vuelven 

importantes, similar a lo que ocurre en líquidos dipolares. El modelo desarrollado era 

muy limitado porque se implementó para un sistema uniaxial, mientras que los mate

riales relaxores tienen simetría cúbica, y es algo que se quiere estudiar en el presente 

trabajo. 

Se han propuesto varios modelos para intentar explicar el comportamiento fer

roeléctrico de los materiales relaxores como el PMN, muchos de ellos bastante con

flictivos. Tradicionalmente se ha utilizado el concepto de PNRs. Estas se suponen 

que aparecen en TB y se comportan de manera dinámica e incorrelacionadas entre sí 

hasta disminuir a los 400 K. Por debajo de esta temperatura las interacciones aumen

tan y forman una fase coherente vidriosa. La observación de una forma de mariposa 
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en la dispersión difusa se pensaba que era una señal de nano regiones polares y de 

comportamiento de relaxor. A pesar de que el comportamiento del PMN se adapta 

cualitativamente a esta descripción, los PNRs no son una descripción completa pues 

no incluye la naturaleza del proceso de relajación [19], [58]. Además, se ha observado 

la forma de mariposa en sistemas ferroeléctricos [13], [40] como el Pb(Zr,Ti)03 cerca 

de la temperatura de Curie, lo que sugiere las PNRs no son una causa necesaria del 

comportamiento de relaxor. 

Otro modelo alternativo consiste en suponer que el PMN desarrolla un estado for

mado por multi dominios de tamaño nanométrico. Se ha propuesto [60] que CAs con

gelados son los responsables de que no se forme un estado ferroeléctrico, sino que 

el sistema se parte en dichos dominios. Posteriormente, en [55] se le dio un signifi

cado al patrón de mariposa al diseñar simulaciones de dinámica molecular sobre el 

PMN para explicar los resultados de varios experimentos recientes de dispersión di

fusa [11, 13, 40], que ponían en duda el modelo de PNRs. A partir de las simula

ciones se pudo construir promedios temporales de los desplazamientos de los átomos 

de plomo así como los ángulos entre dipolos Pb - 0 2. Se determinó que un modelo de 

multi-dominios y carente de una matriz no polar puede explicar mejor estos resultados 

que el modelo tradicional de PNRs. Estos dominios polares tendrían un tamaño del or

den de 2 -10 nm. Este modelo identifica tres escalas de temperatura importantes. 

Por encima de TB se encuentra la fase paraeléctrica donde existen dipolos orientados 

aleatoriamente. Por debajo de TB, y por encima de T* se da la fase de relaxor dinámico 

donde los dipolos forman una red de desplazamientos correlacionados que cambian 

de orientación con mayor lentitud. Por debajo de T* pero encima de T¡ el material 

relaxor ya presenta formas identificables con grandes correlaciones internas, aunque 

siguen persistiendo variaciones en la dirección de la polarización y hay una gran den

sidad de paredes con diferencia de ángulo pequeña. Por debajo de T¡ aparece la fase 

"congelada", en que las regiones tienen una correlación muy fuerte y la orientación de 

la polarización cambia en un tiempo del orden de nanosegundos. Todos estos cambios 

se asemejan mucho a los ocurridos con el agua cuando se convierte en nieve (slush). 

En general, aún no se ha podido desarrollar un modelo exhaustivo para los materi

ales relaxores basados en plomo como el PMN, a pesar de que se han propuesto varios 

enfoques analíticos, como el modelo del enlace esférico aleatorio - campo aleatorio 
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Figure 4.14: Patrones de modos locales en un plano para diferentes valores de temperatura, en 
los páneles (a)-(d), y dependencia de la temperatura del tamaño promedio de las nano regiones 
polares, cuando PJ\1N sin desorden es enfriado sin un campo externo (e). Tomado del modelo de 
[1]. 

(SRBRF)[42]. 

En [1] se desarrolló un método numérico atomista que reprodujo las propiedades 

del PMN y que arrojó información sobre la descripción microscópica de esta sistema 

relaxor. Para ello se desarrolló un Hamiltoniano efectivo (He¡¡) que dependía de (1) 

el modo blando local en la celda unitaria u¡, (2) los desplazamientos locales adimen

sionales de Nb/Mg v¡, (3) el tensor de esfuerzo homogéneo rJH. La figura 4.14 (a) - (d) 

muestra imágenes instantáneas de los patrones dipolares en un plano para diferentes 

valores de temperatura, cuando el sistema es enfriado en la ausencia de un campo ex

terno. Los dominios de polarización aparecen delimitados por una línea roja, y fueron 

determinados numéricamente mediante un algoritmo bayesiano. En (e) se muestra el 

tamaño esperado promedio de los dominios en función de la temperatura. 

En este modelo, se encuentra que las propiedades ferroeléctricas de los materiales 

relaxores se originan debido a (1) el campo eléctrico aleatorio que se origina debido 

a la presencia de iones aleatorios de Mg y Nb que pertenecen a columnas diferentes 

de la tabla periódica, pero forman parte de la misma subestructura dentro de la red, 
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(2) la condensación simultánea de varios puntos k fuera del centro como resultado de 

interacciones específicas de corto alcance y antiferroeléctricas entre dipolos con plomo 

en sus centro e (3) interacciones del tipo ferroeléctricas[l]. 
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t:1 Modelo Variacional sin desorden 

5.1 Hamiltoniano modelo 

Se cosidera una red cúbica y se escogen las coordenadas de los modos normales que 

describen los desplazamientos locales ( Qix, Qiy1 Q¡z) en la celada unitaria i que está 

asociada con el modo TO blando, la condensación de lo cual conlleva la transición FE 

[43]. 

Se considera el Hamiltoniano, 

H = -
2

1 L n¡A + -
2
1( L 0A + 1

4
1 L Q[A + 1

4
2 L QfA QTN 

iA iA iA i,Af:.A' 

1 '\' Ali! '\' O - -2 f....¡ vij Q¡AQjA' - f....¡EAQiA1 
ijAA' iA 

(5.1) 

donde A, A' = x, y, z. TI¡A es el momento conjugado de QiA; E~ es el campo eléctrico 

aplicado; y v&A' es el tensor de interacción dipolar con la siguiente transformada de 

Fourier, 

(5.2) 

donde \q\ 2 = LA=x,y,z qx, a4 es una constante que depende de la estructura de la 

red. K es la rigidez de la red y 11 y 12 son coeficientes anarmónicos. 

El propósito de esta sección es describir la solución variacional del Hamiltoniano 

modelo de la ecuación (5.1). 

Se considera la distribución de probabilidad de prueba, 

tr _ 1 -f3Htr 
p - ztre ' (5.3) 

donde Htr es el Hamiltoniano de un oscilador armónico cúbico, 

tr 1'\' 2 1 '\' ( AA'( ) H = -
2 

LJ IlfA + -
2 

L.,¡ Q¡A - A¡A) ( !?)i-j) QjA' - Aj A' . , 
iA ij,AA' 

(5.4) 

y ztr su normalización, 

(5.5) 
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donde !?)i-j = !?)u' (R¡ - Rj) es una componente de la matriz dinámica y OqA son 

las frecuencias de los modos blandos con vector de onda q. O~A son los autovalores de 

la transformada de Fourier de la matriz dinámica ( !?) q )AA' = LRij ( !?)i-j )AA' eiq·Rij. 

A es la componente .A del parámetro de orden en el sitio i- promediada sobre el 

desorden térmico y composicional, 

A;,;= (Q;;) = ¡_: ([LQ/h¡,;) P( {h¡,;} )Tr { p" Q;;}. (5.6) 

Las fluctuaciones cuadradas promediadas entre las componentes de modos blandos 

locales Q¡A y QjA' promediadas sobre el desorden se dan a continuación, 

donde 

_ 1 (/3ºqx) 
(17q)x = 20qX coth - 2- . (5.8) 

( r[q )x es una transformación unitaria que convierte ( D q) AA' a su presentación diagonal. 

Luego, se calcula la energía libre F = (H) + T(kB lnptr) usando la distribución de 

probabilidad (5.3). El resultado es el siguiente, 

-F _ 1 '\"' 2 - K '\"' [ 2 u] 'Y1 '\"' [ ( u) 2 
AA 2 4 J 

- 2L.OqA1JqA + 2 ~ A¡A + 1J¡¡ + 4 ~ 3 1J¡¡ + 61Jii A¡A + A¡A 
qA iA iA 

'Y2 '\"' [ ( U') 2 
AA A' A' AA 2 U' NA' 2 2 2 ] + 4 L. 2 1J¡¡ + 1Jii 1Jii + 1J¡¡ A¡N + 417¡¡ AnAiA' + 1J¡¡ An + A¡A AiN 

i,k:/=N 

(5.9) 



5.1.1 Minimización de la energía libre. 

Se calculan las frecuencias de los modos blandos de la matriz dinámica, 

(~· ·) = a2(H) 
i-¡ a:v ()A· ()A· 

za: ¡v A;,,=A,,,Ajv Av 

[x + (3'h --y2) (A;¡ +~g·) +'Y2 !;. (AX +~f)] ÓwÓ;¡ 

+ 2/2(Aa:Av+1'/ov) Ó¡j - vf/, 

Al aplicar la transformada de Fourier, se obtiene, 

(9q)w = [x+ (3-y¡ - -n) ( A:i +~0") +'Y2 t. (Ah q¡}")] Ów 
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(5.10) 

+ 2/2 (Aa:Av + rJov) - V~v, (5.11) 

donde r¡0v se da en la ecuación (5.17). La diagonalización de ( ~ q) a:v da las frecuencias 

de los fonones blandos (Oq..\J2· 
Minimizando la energía libre con respecto a A¡A da el siguiente resultado, 

'f [ (9q~o)w - 2 ( ( ')'1 - 'Y2)A;¡ + 'Y2 t. Ai) Ów] A" E~A., (a = 1,2,3). 

(5.12) 

Al escribir la ecuación (5.12) se ha usado la propiedad de que la sumatoria EiA vf/ no 

depende del origen i ( vf/ es invariante con respecto a traslaciones). ( ~ q=O) a:v depende 

de la dirección en que se tome q -+ O debido a que v~A no es analítica. Para cada tipo 

de distorción (tetragonal o romboédrica) se escoge la dirección en que la energía libre 

es mínima. 

Las ecuaciones (5.11) y (5.12) son el punto de partido del análisis. Se consideran las 

fases cúbicas paraeléctricas y las fases ferroeléctricas romboédricas y tetragonales. 

Los parámetros del modelo son K, ¡ 1, /2, a3, a4. Para los propósitos de este trabajo, 

se han elegido los valores de K, ¡ 1, /2, a3, a4 como aquellos que son típicos de óxidos 

perovskitas [44] en la ausencia de desorden composicional, i.e., cuando!::!. = O. Sus 

valores son dados en el cuadro 5.1 de la sección de métodos. Se elige T2 = 736 K y 
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una constante de Curie-Weiss de cgw = 1.35 x 105 K, que es típica en materiales fer

roeléctricos convencionales. Dependiendo de la escogencia de coeficientes anarmóni

cos, la fase ferroeléctrica de baja temperatura predicha por el Hamiltoniano (5.1) en la 

ausencia de desorden composicional tiene simetría tetragonal ( /1 < /2) o romboédrica 

(¡1 > /2). [43] En este trabajo, se ha escogido /1 > /2, debido a que se va a estudiar la 

transición FE inducida por un campo de los materiales relaxores, la cual es usualmente 

un cambio de fase estructural de cúbica a romboédrica. 

5.2 Fase cúbica 

Para la fase cúbica, no hay orden de largo alcance (Ax= Ay= Az =O) y, por simetría, 

r¡o = r¡5x = r¡f/ = r¡'(/, r¡~Y = r¡52 = r¡52 = O [43]. Así que, la matriz dinámica tiene la 

forma, 

(5.13) 

Para una dirección arbitraria de q la diagonalización de ( !»q) U' da un modo TO doble

mente degenerado nt, y un modo longitudinal óptico (LO) singular O~, dado de la 

forma, 

(o~) 
2 

= ( ot) 2 
+ 3a3, 

( ot )2 = (o~ )2 + a4 lql2 , 

donde, 

( J_)2 2 0 0 = -w0 + (311 + 2¡2) r¡o, 

(5.14a) 

(5.14b) 

(5.15) 

es la frecuencia de modo TO de zona-centro y wo = J a3 - K. Para la simetría cúbica, la 

matriz de transformación bq que diagonzaliza la matriz dinámica (5.13) toma la forma, 

(

- sin <f> cos e cos <f> cos <f> sill e) 
b = COS </> COS e sin </> sin e Sin </> 1 

o -sine cose 

donde e y <f> son los ángulos azimutal y polar, usuales en coordenadas esféricas. 

Se calculan las fluctuaciones r¡o en la ecuación ( 5.16), 
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dondesip = sin<fJ,cip = cos<JJ,se = sine,ce =cose y, 

..L 1 (t3ºt) Y/q = 20f coth - 2- , (5.17a) 

11 - 1 (t3º~) Y/q- -11 coth 2 . 
20q 

(5.17b) 

Se reemplazan las sumatorias por integrales sobre una esfera de vector de onda Q, 

1 1 {Q 2 ¡rr ¡2rr 
N ~ ---1- (4rr/3)Q3 lo dqq lo de sine lo dcp. 

Calculando las integrales angulares, se llega al resultado de, 

Así que, 

xy 
Y/o 

r¡y/ 

r¡xz) (2r¡..L + r¡11 o 1 Q q q 

r¡yz = - { dqq2 O 
o Q3 lo 

r¡5z O 

Y/O := r¡f/ = YJY? = r¡5z = ~3 foQ dqq2 (2r¡t + r¡~) . (5.18) 

Las ecuaciones (5.14), (5.15), (5.17), (5.18) determinan la dependencia de las frecuencias 

de los modos TO y LO con respecto a la temperatura para la fase cúbica. 

5.3 Fase romboédrica 

Para la fase romboédrica, se asume que el parámetro de orden es homogéneo a lo largo 

d 1 di al d 1 b A2 A2 A2 - 1A2 'T' bº, . trí 11 - XX e a agon e cu o, x = y = z = 3 . iam 1en, por srme a, r¡0 = r¡0 = 

r¡y/ = r¡fj2 , r¡J2 = r¡~Y = r¡gz = r¡y/ [43]. La matriz dinámica es la siguiente, 
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(~q)mx = K+ (311 +212) (~A2 +1161)-v~1Y.' ex= x,y,z. (5.19) 

(~q)IY.v = 212(~A2 +17Ó2) - v~v, ex f= v. (5.20) 

Primero se identifican las frecuencias de los modos blandos. Los modos puramente 

longitudinales y transversales se obtienen para vectores de onda en la dirección de 

(111) y el plano transverso a ella. Para q J_ (1, l, l) la diagonalización de la matriz 

dinámica da dos frecuencias de modos TO diferentes, Ofü y Ofü y una frecuencia LO 

Ofü + 3a3 en el centro de la zona. Para q 11 (1, l, l) hay una frecuencia de modo TO 

doblemente degenerada Ofü y una frecuencia de modo LO, Ofü + 3a3 en el centro de 

la zona. ofü y ofü se dan a continuación, 

( J_ ) 2 2 ( 1 2 11) ( 1 2 12) 001 = -wo + (311 +212) 3A + 1Jo -212 3A + 1Jo , (5.21a) 

( J_ )2 2 (1 2 11) (1 2 12) 003 = -wo + (311 +212) 3A +110 +412 3A +110 · (5.21b) 

Mientras que se pueden derivar expresiones exactas para las dispersiones de fonones 

a partir de la matriz dinámica (5.19), estas son muy elaboradas y no muestran infor

mación útil. En lugar de eso, se calculan a partir de teoría de perturbaciones. La base 

sin perturbar sería la fase cúbica, y así, haciendo la diferencia de frecuencias ofü - ofü 

el parámetro para expandir. También es conveniente escribir el vector de onda como 

q = q1ij1 + qn ijn + qr2iir2, donde { ij1, ijn, ijyi} es un sistema de coordenadas basado 

en la regla de la mano derecha donde ij1 es a lo largo de la dirección de (111) y iiTl,2 es 

transversa a ella. El resultado sería el siguiente, 

2 ( _¡_)
2 

2 (Oq1) = 001 + a4 jql , (5.22a) 

2 ( _¡_)2 2 [( J_)2 ( _¡_)2] q} (Oq2) = 001 + a4 lql + 003 - 001 lql2' (5.22b) 

2 ( J_ ) 2 2 [ ( J_ ) 2 ( J_ ) 2] qf (Oq3) = 001 + a4 jql +3a3 + OQ3 - 001 -2, 
lql 

(5.22c) 
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donde qf = qf1 + qf2 y con una matriz de transformación dada por, 

( 
f6 }i )3) (- sin cp cos e cos cp cos cp sin el 

b = V6 - }i )3 COS <P COS e Sin <P Sin e Sin <P 1 

- Jg o )3 o - sin e cose 

Para un campo aplicado (E0/J3)(1,1,1), la minimización de la energía libre con 

respecto al parámetro de orden produce el siguiente resultado, 

[ (.%)11+2 (~oh2 - ~ ( /1+2¡2) A 2
] A= Eo, 

lo cual puede expresarse en términos de la frecuencia del modo blando como sigue, 

[ofü2 
- ~ (!1 +212) A 2

] A= Eo. 

Ahora se calculan 170x y 11;-'. 

donde 

XZ) ( 
110 17ql 

yz - 1 
110 -N'f.bq O 

zz q o 
110 

o 
17q2 

o 

11 ql = 2~ql coth ( [3~ql ) 1 

17q2 = 2~q2 coth ([3~q2 ), 

17 q3 = 2~q3 coth ( [3~q3 ) . 

~lb~, 
17q3 

(5.23) 

(5.24a) 

Luego, se procede a reemplazar las sumatorias por integrales al rededor de una 

esfera de vector de onda Q, tal y como se hizo en la sección anterior y se calculan las 

integrales sobre cp. El resultado es el siguiente, 

11 XX YY ZZ 1 f Q d 2 f TC de " e 1 ( ) 
110 = 110 = 110 = 110 = Q3 lo qq lo sm 2 17ql + 17q2+17q3 , (5.25a) 

12 xy xz yz 1 f Q d 2 rn: . 1 
110 = 110 = 110 = 110 = Q3 Jo qq Jo desmesx 

( -217q1 + 17q2+17q3 - 3 [ 17q2 - 17q3] cosW). (5.25b) 

Las ecuaciones (5.21)-(5.25) determinan la dependencia del parámetro de orden A y las 

frecuencias de los modos TO y LO con respecto a la temperatura en la fase romboédrica. 
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5.4 Funciones de correlación de las fluctuaciones de la 
polarización 

En esta sección se derivan expresiones analíticas para las funciones de correlación del 

estado de CAs. La dependencia espacial de las funciones de correlación de fluctua

ciones de polarización G, se dan mediante las transformadas de Fourier de las fluc

tuaciones de polarización r¡~A' dadas en la ecuación ( 5.24). En el límite clásico y en la 

fase cúbica, se calcula G,u(r) para distancias mayores que la longitud de correlación G, 
reemplazando sumatorias por integrales. Se obtienen los siguientes resultados, 

r 11 ;\, 
, A=x,y,z, 

r J_ ;\, 

donde v8z es el volumen de la zona de Brillouin. Como se expone en el texto, es

tas correlaciones decrecen como ley de potencia para largas distancia (r » G) y son 

anisótropas. Hay que notar que las correcciones a las leyes de potencia son exponen

cialmente pequeñas. 

5.5 Parámetros del modelo 

El cuadro 5.1 da los parámetros usados en este trabajo, como se explica en el texto. 

Table 5.1: Parámetros de modelo usados en este trabajo. Se escoge el vector de onda de corte como 
Q = 2n/a. 

21 3500 272 200 5071 

5.6 Resultados 

La gráfica de la izquierda de figura 5.1 muestra como es la relación de la frecuencia de 

modo TO de zona centro 5.15 en función de la temperatura y de Te. Por debajo de Te 

aparecen los modos asociados a la fase romboédrica, y por encima de esta, aparece el 

modo asociado a la fase cúbica. La gráfica de la derecha de 5.1 muestra como cambia la 

polarización en función de la temperatura, donde hay una transición en Te a una fase 

f erroeléctrica. 
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Figure 5.1: Relación entre la frecuencia del modo TO de zona-centro y la temperatura. Relación 
entre la polarización y la temperatura. 
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Teoría de la ferroelectricidad de 
los materiales relaxores 

6.1 Hamiltoniano modelo 

Se cosidera una red cúbica y se escogen las coordenadas de los modos normales que 

describen los desplazamientos locales (Q¡x, Q¡y, Q¡2 ) en la celada unitaria i que está 

asociada con el modo TO blando, la condensación de lo cual conlleva la transición FE 

[43]. 

Se considera el Hamiltoniano, 

H 1 '\' I12 K '\' Q2 'Yl '\' Q4 1'2 '\' Q2 Q2 = - L; iA + - L; iA + - L; iA + - L; iA iN 2 iA 2 iA 4 iA 4 i,k=/=N 

1 '\' U' '\' O '\' 
- - L.,; V¡j Q¡;..,QjN - L,;E;..Q¡;.., - L;h¡;..,Q¡;..,, 

2 ijU' iA iA 

(6.1) 

donde A, A' = x, y, z. IT¡;.., es el momento conjugado de Q¡;..,; E~ es el campo eléctrico 

aplicado; y v~N es el tensor de interacción dipolar con la siguiente transformada de 

Fourier, 

AA' [ 1 12] q;..,qN vq = a3 - a4 q ó;..N -3a3¡qf, (6.2) 

donde lql2 = LA=x,y,z qx, a4 es una constante que depende de la estructura de la 

red. K ies la rigidez de la red 'Yi,2 son coeficientes anarmónicos. 

Para los CAs aplacados, se escoge una distribución de probabilidad Gaussiana de 

promedio nulo, y variancia b., 

(6.3) 

En la ausencia de desorden composicional, este es un modelo mínimo estándar para la 

ferroelectricidad en perovskitas cúbicas. [43]. 
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6.2 Métodos 

El propósito de esta sección es describir la solución variacional del Hamiltoniano mod

elo de la ecuación (6.1). Se considera la distribución de probabilidad de prueba, 

tr 1 -{3Htr 
p = ztre , (6.4) 

donde Htr es el Hamiltoniano de un oscilador armónico cúbico desplazado en un 

campo aleatorio huv 

Htr = -
2
1 

LI1TA + -
2
1 

L (Q¡A - A¡A) (:gi-jlii' ( Qw - Aw) - Lh¡AQiA, (6.5) 
a ~A' a 

y ztr su normalización, 

z'' = Tre-µH" = (u [ 2 sinh ( ~~·· ) r 1) X e~ E;p.A' hv, ( @;:'; l""\A'+µ !:;,, hv,A;,, ( 6. 6) 

donde :g~!; = :giiii' (R¡ - Rj) es una componente de la matriz dinámica y Oqii son las 

frecuencias de los modos blandos con vector de onda q. O~A son los autovalores de la 

transformada de Fourier de la matriz dinámica (:gq)AA' = LR;j(:gi-j)AA' eiq·R;j_ 

A¡ii es la componente A- del parámetro de orden en el sitio i- promediada sobre el 

desorden térmico y composicional, 

Las fluctuaciones cuadradas promediadas entre las componentes de modos blandos 

locales Q¡A y Qjii' promediadas sobre el desorden se dan a continuación, 

donde 

( _) 1 (/3ºqx) 
1Jq X = 20qX coth -2- . (6.9) 

( ifq) X es una transformación unitaria que convierte ( D q) Aii' a su presentación diagonal. 

Es conveniente definir la siguiente matriz, 

¡;~A'= L(:g¡;/lv(:gjkl)ii'v = L(:gikllv(:gk/tii', 
kv kv 

(6.10) 
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La transformada de Fourier de ~tA' es la siguiente, 

(6.11) 

donde, 

Luego, se calcula la energía libre F = (H) + T(kBlnptr) usando la distribución de 

probabilidad (6.4). El resultado es el siguiente, 

- 1 °" 2 - K °" [ 2 AA] 'Yl °" [ ( AA) 
2 

AA 2 4 ] F = 2. L..;OqA1JqA + 2. ~ A¡A + 1/Jii +-¡-~ 3 1/J¡¡ + 61/J¡¡ A¡A + A¡A 
qA iA iA 

'Y2 °" [ ( AA')
2 

AA A'A' AA 2 AA' A'A' 2 2 2 ] + 4 L..; 2 1/J¡¡ + 1/J¡¡ 1/J¡¡ + 1/J¡¡ AiA' + 41/Jii A¡AAiA' + 1/J¡¡ A¡A + A¡A A¡J...f 
i,A¡t=A' 

(6.13) 

donde 'f son las fluctuaciones de polarización inducidas por la temperatura y el des

orden 

111?o:A' = 17?o:A' + A 2;r?-:A' 
't'tj - lJ u \:J¡j • (6.14) 

6.2.1 Minimización de la energía libre. 

Se calculan las frecuencias de los modos blandos de la matriz dinámica, 

= [' + (3-y, --Y2) (A~ +ro) +n f, ( Ai + ip~")] •~•;1 
+ 2')'2(AaAv+1/Jov) b¡j - vft (6.15) 
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6.3 Fase cúbica 

Para la fase cúbica, no hay orden de largo alcance (Ax = Ay = Az = O) y, por simetría, 

1/Jo = 1fJ5x = 1/Jf/ = 1/J6z, 1/J~Y = 1fJ5z = 1fl5z = O [43]. Así que, la matriz dinámica tiene la 

forma, 

(6.18) 

Para una dirección arbitraria de q la diagonalización de ( fi)q) AA' da un modo TO doble

mente degenerado O#, y un modo LO singular O~, dado de la forma, 

donde, 

(o~) 
2 

= ( º*) 
2 

+ 3a3, 

(0*)2 
= (n~)2 +a4jq¡2, 

(6.19a) 

(6.19b) 

(6.20) 

es la frecuencia de modo TO de zona-centro y wo = J a3 - K. Para la simetría cúbica, la 

matriz de transformación bq que diagonzaliza la matriz dinámica (6.18) toma la forma, 

(

- sin cp cos ecos cp cos cp sin e) 
b = coscp cosesincp sinesincp , 

o - sine cose 

donde e y <P son los ángulos azimutal y polar, usuales en coordenadas esféricas. 
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dondes<P = sinefY,c<P = cos<fY,se = sine,ce =cose y, 

# = ~q' coth (fi~~) + (:;)" (6.22a) 

11 1 (13º~) tJ.2 
1/Jq = 20~ coth 2 + (o~r· (6.22b) 

Se reemplazan las sumatorias por integrales sobre una esfera de vector de onda Q, 

1 1 {Q 2 ¡n . {2n 
N ~-+ (4rr/3)Q3 Jo dqq Jo desme Jo dcp. 

Calculando las integrales angulares, se llega al resultado de, 

1/1XZ) (21/JJ_ + 1/111 't'O 1 Q q -rq 
lfloz = Q3 la dqq2 O 

1/JOZ Ü 

Así que, 

1/J = 1/Jxx - 11,YY - 11,zz - _.!:.._ {Q dqq2 (211,1- + 11,11) O - O - 't'O - 't'O - Q3 Jo 't'q -rq · (6.23) 

Las ecuaciones (6.19), (6.20), (6.22), (6.23) determinan la dependencia de las frecuencias 

de los modos TO y LO con respecto a la temperatura y el desorden para la fase cúbica. 

6.4 Fase romboédrica 

Para la fase romboédrica, se asume que el parámetro de orden es homogéneo a lo largo 

d 1 di al d 1 b A2 - A2 - A2 - 1 A2 .-y; bº , . tr' 11,ll - 1/1XX -e a agon e cu o, x - y - z = 3 . .iam 1en, por srme ia, -ro = -ro -

1/JÓY = 1fJ02
, lfl62 = 1/J~Y = 1/J52 = lff62 

[43]. La matriz dinámica es la siguiente, 

(~q) a:a: = K + (311 + 212) (~ A2 +1/JÓ1) - v~a:, rx = x, y,z. (6.24) 

(~q)IXV = 212(~A2 +1/JÓ2) -v~v, (X-/= v. (6.25) 

Primero se identifican las frecuencias de los modos blandos. Los modos puramente 

longitudinales y transversales se obtienen para vectores de onda en la dirección de 

(111) y el plano transverso a ella. Para q J_ (l, l, l) la diagonalización de la matriz 

dinámica da dos frecuencias de modos TO diferentes, Ofü y Ofü y una frecuencia LO 
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O¡}i + 3a3 en el centro de la zona. Para q 11 (1, 1, 1) hay una frecuencia de modo TO 

doblemente degenerada O¡}i y una frecuencia de modo LO 053 + 3a3 en el centro de la 

zona. O¡}i y 0i53 se dan a continuación, 

( ..1)
2 2 (1 2 n) (1 2 12) 0 01 = -w0 + (3·n + 2·n) 3A + 1/Jo - 212 3A + 1/Jo , (6.26a) 

( ..1)2 2 ) (1 2 n) (1 2 12) 0 03 = -w0 + (311+2¡2 3A + 1/Jo + 412 3A + 1/Jo . (6.26b) 

Mientras que se pueden derivar expresiones exactas para las dispersiones de fonones 

a partir de la matriz dinámica (6.24), estas son muy elaboradas y no muestran infor

mación útil. En lugar de eso, se calculan a partir de teoría de perturbaciones. La base 

sin perturbar sería la fase cúbica, y así, haciendo la diferencia de frecuencias 053 - ofü 
el parámetro para expandir. También es conveniente escribir el vector de onda como 

q = qvh + qn íjn + qy2íjT2, donde { iJL, íjn, íjT2} es un sistema de coordenadas basado 

en la regla de la mano derecha donde íj L es a lo largo de la dirección de ( 111) y íjn,2 es 

transversa a ella. El resultado sería el siguiente, 

(6.27a) 

(6.27b) 

(6.27c) 

donde q} = q}1 + q}i y con una matriz de transformación dada por, 

( 

1 
v'6 

b= -~ 
v'6 

}i )3) ¡- sin <P cos e cos <P cos <P sin el 
- }i )3 cos <P cos e sin <P sin e sin <P , 

o ~ o -sine cose 

Para un campo aplicado (Eo/v'3)(1,1,1), la minimización de la energía libre con 

respecto al parámetro de orden produce el siguiente resultado, 

[ (~oh1+2 (~oh2 - ~ (11+212) A2] A= Eo, 

lo cual puede expresarse en términos de la frecuencia del modo blando como sigue, 

r 
J_2 2 ) 21 

003 - 3 ( /1 + 2/2 A A = Eo. (6.28) 



Ahora se calculan tfl~x y tp~Y. 

donde 

o 
t/Jq2 

o 

1 ({30q1) /j.
2 

t/lq1 = 
20 

coth -
2

- + 04 , 
ql ql 

1 ({30q2) /j.
2 

t/Jq2 = 
20 

coth -
2

- + 04 , 
q2 q2 

1 (f3ºq3) jj.2 
t/lq3 = 20 coth -2- + 04 . 

q3 q3 
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~lb~ 
t/Jq3 

(6.29a) 

Luego, se procede a reemplazar las sumatorias por integrales al rededor de una 

esfera de vector de onda Q, tal y como se hizo en la sección anterior y se calculan las 

rales sobre cp. El resultado es el siguiente, 

11 XX .1.YY ,1,ZZ 1 ¡Q d 2 ¡nde . el ( ) % = % = 'fo = 't'O = Q3 Jo qq Jo sm 2 t/Jq1 + t/Jq2 + t/Jq3 , (6.30a) 

12 xy xz .1.YZ 1 {Q d 2 {n d · 1 
t/Jo = t/Jo = t/Jo = 'fO = Q3 Jo qq Jo e Sm eS X 

( -21/J ql + t/Jq2 + t/Jq3 - 3 [ t/J q2 - t/Jq3] cos W). (6.30b) 

Las ecuaciones (6.26)-(6.30) determinan la dependencia del parámetro de orden A y las 

frecuencias de los modos TO y LO con respecto a la temperatura y el desorden en la 

fase romboédrica. 

6.5 Funciones de correlación de las fluctuaciones de la 
polarización 

En esta sección se derivan expresiones analíticas para las funciones de correlación del 

estado de CAs. La dependencia espacial de las funciones de correlación de fluctua

ciones de polarización G,t,t'(r), se dan mediante las transformadas de Fourier de las 

fluctuaciones de polarización tp~A' dadas en la ecuación (6.21). En el límite clásico y en 

la fase cúbica, se calcula G u ( r) para distancias mayores que la longitud de correlación 



46 

~' reemplazando sumatorias por integrales. Se obtienen los siguientes resultados, 

{ 
~ (~ + b-2) (r.)-3 + (j (e-r!G)' 

G () - V~~ ~ ~ G 
AA r - 3 

-~ (~ + b-2) (r)- + ó' (e-r!r,) 
VBza4 (;" a4 ~ ' 

r 11 ,\, 
, A= x,y,z, 

r ..L ,\, 

donde VBz es el volumen de la zona de Brillouin. Como se expone en el texto, es

tas correlaciones decrecen como ley de potencia para largas distancia (r ~ ~) y son 

anisótropas. Hay que notar que las correcciones a las leyes de potencia son exponen

cialmente pequeñas. 

6.6 Parámetros del modelo 

El cuadro 6.1 da los parámetros usados en este trabajo, como se explica en el texto. 

Table 6.1: Parámetros de modelo usados en este trabajo. Se escoge el vector de onda de corte como 
Q = 2rr/a. 

21 3500 272 200 5071 
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~ Resultados 
Primero se presentan los resultados en la ausencia de campos eléctricos aplicados. La 

figura 7.1 muestra el diagrama de fase calculado de temperatura-desorden donde se 

han identificado tres regiones de acuerdo a la intensidad de los CAs. Para CAs débiles, 

el orden ferroeléctrico de largo alcance se impone en una temperatura de transición 

Te < T2 y es acompañado por un estado de CAs desordenados metaestable hasta T = 

O. Para un desorden composicional moderado, el estado CAs se vuelve estable para 

todas las temperaturas y el estado polar de largo alcance es ahora metaestable. Para un 

desorden composicional intenso, únicamente el estado CAs existe. 

Al comparar el diagrama de fase con aquel del material relaxor PMN-PT y asum

iendo que el FE PTO convencional es cercano a!).= O con Te!T2:::::: 1, entonces el PMN 

se encuentra en la región de desorden débil con Te/ T2 :::::: 0.3 y 1).2 / v~l2 :::::: 0.7 x 10-2, 

como se muestra en la figura 7.1 (a). Esto significa que mientras que el estado base del 

material relaxor PMN-PT es FE, los estados en el lado de la barrera de fases morfotrópi

cas con deficiencias de Ti se encuentran atrapados en un estado de CAs desordenados 

mestaestable debajo de la línea de transición de fase. Más adelante se va a corroborar 

que esto es respaldado por las longitudes de correlación y susceptibilidades de este 

modelo. 

La dependencia de la frecuencia del fonón TO de la zona-centro, o~ I y el parámetro 

de orden A, en la temperatura y el desorden, asociados con los estados FE y CAs son 

mostrados en la figura 7.2 (a) y (b) respectivamente. Mientras que el modo TO se ab

landa y condensa en T2 para el caso puro, como era de esperarse, en el estado CAs 

permanece finito hasta temperatura cero para cualquier cantidad de desorden com

posicional. La dependencia de la temperatura de los estados metaestables (en líneas 

punteadas) se muestra para completar la información. 

Ahora se discuten las fluctuaciones de la polarización. Para el estado de CAs, el 

modelo da las siguientes fluctuaciones cuadradas promedio transversas al vector de 
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Figure 7.1: Diagrama de fase calculado en la ausencia de un campo eléctrico aplicado. Los re
cuadros muestran las energías libres de los estados con CAs (en amarillo) y ferroeléctrico (en rojo) 
a temperatura nula. En b) b.2 / a~12 = 2.0 x 10-2y c) b.2 / a~ 12 = 3.0 x 10-2 . Tomado de [4]. 
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a 

1.5 2.0 

1.5 2.0 

Figure 7.2: (a) El cuadrado de las frecuencias del fonón. (b) Polarización espontánea a lo largo 
(111). Aquí .6.2 / a~1 2 = O( azul), 3.0 x 10-2, (rojo). Las líneas sólidas y punteadas corresponden 
a los estados estables y metaestables, respectivamente. Aquí, O~ (O) y A(O) corresponden a las 
frecuencias TO y el parámetro de orden para ferroeléctricos puros a temperatura cero. Tomado de 
[4]. 
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onda q, 

( Qt2) = 2~t coth (P~t) + ;;., (7.1) 

donde se identifica ~ como la longitud de correlación y es dada por la frecuencia del 

fonón TO de zona-centro, 

(7.2) 

En la ausencia de desorden (~ = O) y en el límite clásico (f>flq;.. <t:: 1), la ecuación 

(7.1) reproduce las fluctuaciones de un ferroeléctrico puro [54]. En el límite clásico, la 

ecuación (7.1) se convierte en una Lorentziana más una Lorentziana al cuadrado. Mien

tras que esto es análogo al conocido resultado del modelo de Ising para CAs [6], se va 

a mostrar que las funciones de correlación se comportan muy diferente en el espacio 

real La distribución del vector de onda predicha por la ecuación (7.1) ha sido reciente

mente observada en experimentos de dispersión de rayos X [15] y ha sido importante 

señalar que las fluctuaciones cuánticas describen correctamente el factor de estructura 

observado a bajas temperaturas [27]. Paras las fluctuaciones en Q~ se observa que 

tienen una forma similar a aquellas en la ecuación (7.1) excepto que la frecuencia TO 

es reemplazada por otra que corresponde al modo longitudinal 0~2 
oc ~-2 + jq¡2 + C2, 

donde Ces una constante relacionada con el campo depolarizado [54], la cual hace a 

estas fluctuaciones significativamente más pequeñas que aquellas encontadas en Qt. 
La figura 7.3 muestra la dependencia calculada de la longitud de correlación~ con 

respecto a la temperatura en el estado CAs para varios valores de intensidad del desor

den (ver ecuación (7.2) ). En la ausencia de desorden,~ diverge conforme se aproxima a 

la transición f erroeléctrica, como es esperado. En la presencia de desorden, la longitud 

de correlación del estado de campo aleatorio permanece finita para todas las temperat

uras. Para T =O escala con el desorden según~ oc 1/ ~2. Esta es la escala de longitud 

mínima en la cual los dominios aparecen espontáneamente. 

Mediante un procedimiento estándar [54 ], se puede mostrar que la susceptibilidad 

dieléctrica estática es dada por x = frr ~~2. La dependencia de la temperatura y el des

orden de la constante dieléctrica resultante € = 1 + 4nx, se muestran en los recuadros 

de la figura 7.3. Se encuentra que el modelo se ajusta cualitativa y cuantitativamente 

con las mediciones de la longitud de correlación [28] y la constante dieléctrica estática 
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[35] en los PMN cuando 0.5 ;S 6 2 /v~12 ;S 0.7. Esto es consistente con la identificación 

de la región pobre en Ti del PMN-PT en el diagrama de fase (ver figura 7.1) y cuando 

el estado CAs es metaestable. 

20 

15 co 
i:>:J, 
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TITº e 

1.5 2.0 

Figure 7.3: Longitud de correlación de las fluctuaciones de polarización. Aquí, f..2 / a~12 = 
O (azul),0.5 x 10-2 (anaranjado),1.0 x 10-2 (verde),2.0 x 10-2 (rojo),3.0 x 10-2 (púrpura),4.0 x 
10-2 (marrón). Tomado de [4]. 

Ahora se discute la dependencia espacial de las fluctuaciones de polarización. La 

figura 7.4 muestra las funciones de correlación G U' (r) = ( QrA Q0N) de la polarización 

calculadas en la ecuación (7.1). 

La dependencia espacial de las fluctuaciones de la polarización es similar entre com

puestos puros y compuestos con desorden. Son ligeramente anisótropas y positivas a 

lo largo de la dirección longitudinal (r 11 A) y cambian de signo a lo largo de la dirección 

transversal (r 11 A) como se muestra en las figuras. 7.4 (a) and 7.4 (b), respectivamente. 

Para distancias cortas comparadas con la longitud de correlación s, decaen exponen

cialmente y luego adquieren un comportamiento de potencia (ex r-3 ) para r » s, ver 

recuadro en figura 7.4 (a). Hay que notar ·que también aumentan conforme la temper

atura decae, pero no alcanzan el orden de largo alcance ya que su longitud de cor

relación s permanece finita para todas las temperaturas. Esto está en claro contraste 

con las correlaciones para un compuesto puro donde aunque son anisótropas, siguen 

siendo más fuerte cerca de la transición FE y luego se van debilitando, como se muestra 

en las figuras 7.4 (c) y 7.4 (d). Las correlaciones entre componentes(,.\ .¡. A') del estado 

de CAs son idénticamente iguales a cero como era de esperarse de la simetría c~bica. 
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Figure 7.4: Componentes longitudinal (a-b) y transversal (c-d) de las funciones de correlación. 
Aquí, T /T2 = O.O (azul),0.5 (arnarillo),0.8 (verde), U (rojo). Tornado de [4] . 

Un trabajo teórico previo en el material relaxor 75 %PMN-25 %PT permitió encontrar 

correlaciones anisótropas [56]. 

Ahora se describen los resultados en la presencia de un campo aplicado. La figura 

7.5, muestra la dependencia en la temperatura del parámetro de orden para una can

tidad pequeña de desorden y varias intensidades de campo. Para campos eléctricos 

aplicados débiles (O < E0 / 6 ;S 0.4 x 10- : ), la polarización del estado CAs crece para 

temperaturas decrecientes sin incluir una transición FE. Para intensidades de campo 

moderadas (0.4 x 10-3 ;S Eo/ 6 ;S 1.0 x 10-2), una transición de primer orden ocurre 

tal y como es mostrado en la discontinuidad en el parámetro de orden. La discon

tinuidad se va volviendo cada vez más débil conforme aumenta la intensidad del 

campo hasta que alcanza un punto crítico donde la transición se hace de segundo or

den. Para campos intensos aplicados (E0 / 6 2:; 1.0 x 10-2), la transición es debilitada. 

Este comportamiento está de acuerdo con los experimentos con PMN-PT [34] . 
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Figure 7.5: Dependencia de la temperatura en el parámetro de orden para varias intensidades 
de campos eléctricos aplicados. Una transición de FE a estado relaxor es inducida para campos 
eléctricos moderados. (Ea/ D.. = 0.5 x 10-3, línea anaranjada). Al incrementar la intensidad del 
campo (Ea/ D.. = 1.2 x 10-2, línea roja) el sistema se acerca a un punto crítico, como se observa en 
los experimentos.[34]. Aquí D..2 /v~12 - 0.7 x 10-2 y Aa es el parámetro de orden a temperatura 
cero para el compuesto puro. Tomado de [4]. 
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